Referencias: 1305097-08 - 1312035-05
Hoja de encargo: 21301176 - 21302442

INFORME DE ENSAYOS SC n° 230.1.1312.532.ES.01

Empresa: ACTIU BERBEGAL Y FORMAS S.A.
Direccion: C/ TRINIDAD RIVERA s/n
Poblacién: 03420 CASTALLA - ALICANTE
Responsable: D. JESUS MORENO/

Cif A -03137874

Producto: SILL(:)N 4 PATAS MODELO UMA
Contramuestra SILLON UMA T82 7423XIT82

Fecha recepcidn muestra/s:
Fecha inicio ensayos:
Fecha finalizacion ensayos:

Muestra suministrada por el cliente, correspondient
de Calidad (S. C.)

22.05. 2013 - 05. 12. 2013
18. 06. 2013 — 11. 12. 2013
26.07.2013 -11. 12. 2013

AIDIMA

e a ensayos de Seguimiento del Simbolo

ENSAYOS REALIZADOS METODO DE ENSAYO RESULTADO
Requisitos generales de disefio UNE EN 15373:07 CORRECTO
Carga estatica sobre el borde delantero del asiento UNE EN 1728:13 CORRECTO
Carga estatica vertical sobre el respaldo A. A.2 UNE EN CORRECTO
15373:07
Carga estatica vertical descendente sobre brazos UNE EN 1728:13 CORRECTO
Carga estatica lateral sobre el reposabrazos UNE EN 1728:13 CORRECTO*
Fatiga del resposabrazos UNE EN 1728:13 CORRECTO
Carga estatica sobre patas delanteras UNE EN 1728:13 CORRECTO
Carga estatica sobre patas laterales UNE EN 1728:13 CORRECTO
Impacto sobre el asiento UNE EN 1728:13 CORRECTO
Impacto sobre el respaldo UNE EN 1728:13 CORRECTO
Impacto sobre el reposabrazos UNE EN 1728:13 CORRECTO
Ensayo de caida hacia atras A. B.2 UNE EN CORRECTO
15373:07

Requisitos dimensionales para sillas de confidente A..CUNE EN 16139:13 CORRECTO

C.2.1. Altura del asiento 460mm

C.2.2. Profundidad del asiento 414mm

C.2.3 Anchura del asiento 467mm

C.2.4 Distancia entre brazos 521mm

*Indica observaciones respecto al resultado del asiento.
Documento firmado digitalmente mediante firma elect

rénica legal

EL PRESENTE INFORME CONSTA DE 03 PAGINAS NUMERADAS CORREATIVAMENTE.
El resultado del presente informe no concierne méas que a la muestra ensayada.

Este documento no podra ser reproducido parcialmente sin autorizacién expresa del laboratorio.
La muestra de ensayo objeto de este informe permanecera en AIDIMA durante un periodo de tiempo de treinta dias a partir
de la fecha de emision del mismo. Transcurrido este plazo se procedera a su destruccion, por tanto cualquier reclamacion

debe llevarse a cabo dentro de estos limites.
AIDIMA. Laboratorio del Mobiliario
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Informe de ensayos n°

CONCLUSIONES:
La muestra ensayada cumple con la totalidad de las especificaciones establecidas por la norma
UNE EN 15373:07 para un nivel de uso 2 en todos los ensayos realizados.

Igualmente, la norma cumple con la totalidad de las especificaciones establecidas en la norma
UNE EN 16139:13 para un nivel de uso 1 en todos los ensayos realizados.

No se ha considerado el apartado 6 UNE EN 15373:07 / apartado 7 de la norma “Informacién
sobre el uso” dado que no se ha facilitado dicha documentacion.

Paterna a 13 de diciembre de 2013

José Monsalvez José Emilio Nuévalos Aparisi
Técnico del Laboratorio de Mobiliario Responsable del Laboratorio de Mobiliario
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Informe de ensayos n°230.1.1312.532.ES.01

Observacion 1.
Los ensayos realizados sobre la muestra de sillon modelo UMA referencia 1305096:08 son
complementarios a los realizados a una muestra de sillon UMA con informe referencia 867/03/06/11.

Observacion 2

Ensayo de carga estatica lateral sobre reposabrazos y alas.

Ensayado segun el apartado 6.10 de la norma UNE EN 1728:2013. Se aplica una fuerza hacia el
exterior de 600N., simultdneamente a cada brazo, en el punto que se considere mas desfavorable,
pero no a menos de 100mm de cualquiera de los extremos de la estructura del brazo. La fuerza se
aplica 10 veces, segun se especifica en la tabla 1 de UNE EN 15373:07 para un nivel de ensayo 2
correspondiente a un uso publico normal del producto.

En el primer modelo ensayado Ref. 1305097-08 en el primer ciclo con una fuerza de 510N se rompe
el brazo del lado derecho a la altura donde se introduce en la parte delantera.

Se informa al fabricante y en fecha 5/12/2013 suministra una contramuestra sobre la que se realiza
nuevamente el ensayo. El ensayo se realiza con la norma de especificaciones UNE EN 16139:13
norma que en la fecha de realizacion del ensayo sustituye a la norma UNE EN 15373:07 utilizada
anteriormente.

Ensayado segun el apartado 6.10 de la norma UNE EN 1728:2013. Se aplica una fuerza hacia el
exterior de 400N., simultdneamente a cada brazo, en el punto que se considere mas desfavorable,
pero no a menos de 100mm de cualquiera de los extremos de la estructura del brazo. La fuerza se
aplica 10 veces, segln se especifica en la tabla 1 de UNE EN 16139 para un nivel de ensayo 1
correspondiente a un uso publico general del producto.
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