AlDIM A

Referencia: 1001043-18
Hoja de encargo: 20902125

INFORME DE ENSAYO REALIZADO POR EL LABORATORIO DE AIDIMA. S.C.

Empresa:
Direccion:
Poblacién:
GiLLF:

Fecha recepcion:
Fecha inicio/finalizacién ensayos:

ACTIU BERBEGAL Y FORMAS, S.A.
C/TRINIDAD RIVERA S/N

03420 CASTAL
A-03.137.874

LA (ALICANTE)

Producto: TEJIDO RECUBIERTO NAPEL.
REFERENCIA N-40. DE COLOR NEGRO

el cliente,

Muestra suministrada por
correspondiente al seguimiento del Simholo
de Calidad (S.C.)

24/12/2009

18/01/2010 — 22/01/2010

ENSAYOS REALIZADOS | MET.ENSAYO RESULTADO REQUISITO/
TRAMA URDIMBRE | ADECUACION "
Resistencia al desgarre 67 38 235
Solidez al frote
(grado escala grises) ENISO 105 X-12 . " ij
ﬁﬁﬁn"edo 5 5 CORRECTO
Resistencia a la flexién 220000
Solidez a la luz EN I1SO 105 B-02 8 25
(grado escala azules) CORRECTO
Adhesion del >26%
recubrimiento (N/50mm) | UNE 83243-13 18 CORRECTO

(*) Namero de ciclos minimos especificados sin aparicion de defectos.
1) Adecuacion a norma UNE 89401-1:2008 de sillas de oficina
2) Segun norma UNE 11020-1:92 de sillas de uso doméstico y publico.

CONCLUSIONES:

La muestra ensayada cumple la especificacién contemplada en la norma UNE 89401-1:2008, de

sillas de oficina
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El resultado del presente ensayo no concierne méas que a la muestra ensayada.
Este documento no podrd ser reproducido parcialmente sin autorizacién expresa del laboratorio.

Parque Tecnalogico - Calle Benjamin Franklin, 13

Apartado n® 50 - 46980 PATERNA (Valencia) ESPANA

Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85
E-mail: aidima@aidima.es
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