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Informe de ensayos n°:200.1.1809.053.ES.02

1. DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE LA MUESTRA ENSAY ADA.
INSPECCION PREVIA AL ENSAYO

La muestra a ensayar corresponde a una silla de oficina de la empresa Actiu.

En la siguiente tabla se observa la referencia interna junto con la
denominacion de la muestra, segun informacion facilitada por la empresa.

Referencia interna Descripcion de la empresa
1805061-02 Silla Urban U301104X1M12

Tabla 1.- Referencia y denominacién de la muestra.

2. RECOGIDA Y CONSERVACION DE LA MUESTRA.

La muestra fue enviada por la empresa a las instalaciones de AIDIMME (Sede
de C/ Benjamin Franklin).

La muestra se envio embalada comercialmente. EI embalaje no se elimind
hasta el comienzo de los ensayos.

3. ENSAYOS SOLICITADOS Y ADECUACION A NORMA

PARAMETRO NORMA PRINCIPIO METODO
La muestra introduce en la camara de
emision segun parametros descritos en la

Emision de ANSI/BIFMA normay se estudian los compuestos
Compuestos L e " -
Organicos Volatiles Standard Method organicos volatiles emitidos por captacion en
9 M7.1.2011 tubo adsorbente (TENAX) y posterior
(Cov) ” . .
termodesorcion y estudio por cromatografia

de gases-masas (GC-MS)
Tras extraccion de la muestra con disolvente
Ftalatos Método interno organicos, se determinan los ftalatos por
cromatografia de gases-masas (GC-MS)
Tras extraccion de la muestra con disolvente

Retardantes de organicos, se determinan los retardantes de

Método interno

llama llama por cromatografia de gases-masas
(GC-MS)
Tras extraccion de la muestra con disolvente
PFCs Método interno organicos, se determinan los PFCs por

cromatografia de gases-masas (GC-MS)

Valores de Medida de la luz reflejada en una superficie
reflectancia BS 8493 mediante equipo de medida con sistema

luminosa (LRV) CIELab*, con célculo del valor LRV.

Tabla 2.- Ensayos solicitados y adecuacién a norma.
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Informe de ensayos n°:200.1.1809.053.ES.02

Parametros Valores
Tiempo de la muestra en camara (dias) 7
Humedad relativa (%) 50+5
Temperatura (°C) 23+2
Renovacion de aire (h™) 0,5
muebles (unidades) 1
Volumen de cadmara Vétsch (m®) 1
Factor de carga (unidades/m?®) 1

Tabla 3.- Parametros y datos de ensayo (camara de emision-ANSI/BIFMA M7.1.2011. Parametro:
Emision de Compuestos Organicos Volatiles, COV).

En la siguiente tabla se reflejan los tiempos de medida y las caracteristicas de
la toma de muestras y andlisis:

Caracteristicas método Equipo
Tubo muestreo COV Tenax
Determinacién de COV TD! GC-MS?
Tubo muestreo formaldehido DNPH
Determinaciéon formaldehido HPLC?

! desorcién térmica (TurboMatrix 650 Perkin Elmer)
2 cromatografia de gases con detector de masas (Perkin Elmer: Clarus 600 — Clarus 600 T)

%: cromatografia liquida de alta resolucién (Jasco HPLC)

Tabla 4.- Parametros y datos de ensayo (camara de emision-ANSI/BIFMA M7.1.2011. Parametro:
Emision de Compuestos Organicos Volatiles, COV).
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Informe de ensayos n°:200.1.1809.053.ES.02

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Parametro Ref.: 1805061-02 Especificaciones®
Formaldehido (ppb)? 10,6 < 25°
Emision de COovT (tolyeno) 0,11 <0,25°
Compuestos (r:ng m)
Organicos Aldehidos totales <27 <50°
volétiles _(ppb)
4-fen|IC|cIoh3exano <0,00325 < 0,00325
(mg/m°)
DEHP (mg/kg) <100 <100
DBP (mg/kg) <100 <100
BBP (mg/k <100 <100
Plastificantes* (mg/kg)
DNOP (mg/kg) <100 <100
DINP (mg/kg) <100 <100
DIDP (mg/kg) <100 <100
Retardantes de Retardantes de llama No aplica <100
llama (mg/kg)
4 Compuestos
PFCs Perfluorados (mg/kg) <100 <100
LRV Reflectancia Luminosa No aplica > 50

! The Well Building Standard

Tabla 5.- Resultados.

2 s 3
ppb: partes por billén en volumen (ul/m~)
* Especificaciones aplicables a asientos de oficina

4
Elementos ensayados:

Ref.: 1805061-02: tela asiento, tela respaldo, reposabrazos
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Informe de ensayos n°:200.1.1809.053.ES.02

El resultado del presente ensayo no concierne mas que a los objetos
ensayados.

Este documento no podra ser reproducido parcialmente sin autorizacion
expresa del laboratorio.

/\ Fecha: 12 de septiembre de 2018
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\i‘im MME®
3 . Dra. Rosa M2 Pérez Campos
Dr. Francistsglasco Molla Responsable del Dpto. de Materiales y

Jefe de la Seccion de Tecnologiasy Productos
Analisis Quimico
Dpto. de Materiales y Productos
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